Anyagtulajdonságok – Természetes faanyagok

Mezőgazdasági és erdei biomassza melléktermékek felértékelődésének elősegítése – egy új nemzetközi kezdeményezés – AgriForValor

(Forrás: Agricultural and forestry biomass sidestream valorization development – a new international initiative – AgriForValor - A. Benke)
“Prosopis alba Gris.” faültetvény
(Forrás: “Prosopis alba Gris.” Plantation Wood - Rolando Martinez, Mauricio Ewens, Rolando Schimpf, Agustín Ruiz, Feliza Benitez)
Cserjék – egy elfeledett faanyagforrás

(Forrás: Shrubs – a forgotten resource of wood - Sebastian Nemestothy, Andrea Weber)
Néhány lombosfa növekedésének folyamata

(Forrás: Wood Formation Dynamics in Some Selected Hardwood Trees - Uwe Schmitt, Katarina Čufar, Dieter Eckstein, Heike Gellinek, Jožica Gričar, Risto Jalkanen, Gerald Koch, Tanja Potsch, Peter Prislan, Jeong-Wook Seo)
Az ultrahang terjedési sebességének kapcsolata a csavarodott növekedéssel a rezgő nyár élőfában
(Forrás: Relationship between ultrasonic velocity and spiral grain in standing hybrid aspen trees - Stergios Adamopoulos, Harald Säll, Samuel Sjöberg)
A sérült bükkfa anatómiai és kémiai karakterisztikája
(Forrás: Anatomical and chemical characteristics of wound-associated wood in beech - Viljem Vek, Primož Oven, Ida Poljanšek, Maks Merela)
Hogyan befolyásolja a farontó gomba a lombosfa tartósságát – az Armillaria fajok hatásában rejlő lehetőségek felfedezése

(Forrás: How wood-decay fungi may influence the durability of hardwood - exploring the potential impact of pathogenic Armillaria species - György Sipos, Jenő Jakab, Martin Münsterkötter)
Mesterségesen öregített bükk felületének vizsgálata FTIR spektroszkópiával

(Forrás: Investigation of artificial aged beech wood surfaces with FTIR spectroscopy - Eva Papp, Csilla Csiha, László Tolvaj, Levente Csóka)
Anyagtulajdonságok – Módosított faanyagok

Akác kutatások – új fejlesztések egy hagyományos anyaghoz

(Forrás: Robinia Wood Research – new innovations for a traditional material - Peter Rademacher, Radim Rousek, Fanni Fodor, Jan Baar, Gerald Koch, Robert Németh, Petr Pařil, Zuzana Paschová, Pavel Sablík, Daniela Paul, Tanja Potsch, Tamás Hofmann)
Mechanikai tulajdonságok és a rostok térbeli lefutása furnérok esetén

(Forrás: Mechanical properties and spatial fiber angle in veneers and plywood materials - Volker Thole, Jan Hassan, Matthias Thomas Günther)

A kémiailag módosított tölgy színstabilitása – kezelések nanovassal és ammóniával

(Forrás: Colour stability of chemically modified oak wood – nanoiron and ammonia treatment - Jan Baar, Petr Pařil, Tadeáš Rozboril, Jozef Kúdela)

Az álgeszt és a hőkezelés hatása a bükk ütő-hajlító szilárdságára
(Forrás: Impact of false heartwood and thermal modification on impact bending strength of beech wood - Aleš Zeidler, Vlastimil Borůvka, Jakub Vykoukal)

Hőkezelt akác és nyár színstabilitása rövid idejű fotodegradáció hatására
(Forrás: Colour stability of thermally modified black locust and poplar wood during short-term photodegradation - Dénes Varga, László Tolvaj, Edina Preklet)

Bükk tömörítése, majd a kialakult méret stabilizálása alacsony hőmérsékletű gőzöléssel
(Forrás: Densification of beech wood and fixation of compressive deformation by steaming at lower temperatures - Radim Rousek, Petr Horáček, Václav Sebera)

A különböző thermo-vákuum kezelések hatásai a nyárfa antioxidáns összetevőinek működésére 

(Forrás: Effects of thermo-vacuum treatment on antioxidant activity of the poplar wood extractives obtained by different techniques - Paola Cetera, Mariantonietta Giordano, Luigi Milella, Daniela Russo, Luigi Todaro, Lisiana Vignola)

Az acetilezett gyertyán (Carpinus betulus L.) kémiai elemzése
(Forrás: Chemical analysis of acetylated hornbeam (Carpinus betulus L.) wood - Fanni Fodor, Róbert Németh, Tamás Hofmann)

A nanocellulóz elkülönítése, szárítása, acetilezése és felhasználása
(Forrás: Isolation, drying, acetylation and application of nanofibrillated cellulose - Vesna Žepič, Primož Oven, Ida Poljanšek , Jaka Levanič)

A fehér akác (Robinia pseudoacacia L.) nemesítése és a legfrissebb eredmények 
(Forrás: Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) Breeding and Recent Results - Bálint Pataki, István Bach, Jenő Németh, Sándor Horváth, Kálmán Pogrányi)

Feldolgozási technológiák
A mikrohullámú melegítés alkalmazása a bükk (Fagus sylvatica L.) és a nyár (Populus hybrids) acetilezéséhez
(Forrás: Application of Microwave Heating for Acetylation of Beech (Fagus sylvatica L.) and Poplar (Populus hybrids) Wood - Jakub Dömény, Petr Čermák, Petr Pařil, Fanni Fodor, Aleš Dejmal, Peter Rademacher)

A tölgyfa színének sötétedése különböző szárítási eljárásoknál
(Forrás: Darkening of oak wood during different drying processes - Tillmann Meints, Thomas Schnabel, Hermann Huber, Klaus Paar, Christian Hansmann)

Lombos fák szárítás közben történő CT-vizsgálata belső repedések és sejtkollapszusok érzékeléséhez
(Forrás: In situ CT-scanning for detection of internal checking and cell collapse during drying of hardwood species - José Couceiro, Lars Hansson, Dick Sandberg)

A fa kiválasztott elemének hatása a hajlíthatósági tényezőre
(Forrás: Influence of selected factor on Coefficient of wood bendability - Milan Gaff, Vojtech Vokaty, Marian Babiak)

Tölgy “szín hitelessége” szándékos színváltoztatás esetén

(Forrás: “Color authenticity” of oak wood in cases of intentional colouring - Veronika Kotradyova, Andrea Urland , Jana Kučerová)

MDF lapok keménylombos fafajokból való előállításának néhány szempontja

(Forrás: Some aspects in the production of MDF from hard hardwood tree species - Julia Mihajlova, Victor Savov)

Császárfa rostok felhasználása MDF előállításánál

(Forrás: Application of Paulownia fibers in MDF manufacturing - Taghi Tabarsa , Alireza Shakeri and Elena Mehdinejad)

Minőségbiztosítás és -technikák a faiparban

(Forrás: Quality management and techniques in the wood industry - Attila Gludovátz, László Bacsárdi)

Bükk vizuális és akusztikus minősítése az élőfától a késztermékig
(Forrás: Visual and acoustics grading of beech wood from standing tree to final product - Željko Gorišek, Aleš Straže, Katarina Čufar, Bogdan Šega, Jurij Marenče, Dominika Gornik Bučar)

Termékek és piac
Alacsony értékű lombos fa – kihasználatlan lehetőségek?

(Forrás: Low value hardwood timber – unused potentials? - F. Wilhelms, S. Bollmus, A. Gellerich, P. Schlotzhauer, H. Militz)

Összehasonlító elemzés két trópusi lombos fafajra, Thermowood® és Thermovuoto® eljárásokkal hőkezelve
(Forrás: Comparative study on two tropical hardwoods thermally modified by Thermowood® and Thermovuoto® process - Michael Pockrandt, Ignazia Cuccui, Ottaviano Allegretti, Ernesto Uetimane, Nasko Terziev)

Nagy igénybevételnek kitett, modifikált hegyi juhar hangszerfa dinamikus tulajdonságainak vizsgálata
(Forrás: Investigations towards dynamic properties of modified Sycamore maple for utilization as highly stressed tonewood - Mario Zauer, Alexander Pfriem, André Wagenführ)

Kapcsok kihúzási ellenállása nyárfából készült OSL-ből
(Forrás: Withdrawal resistance of staple joints constructed with OSL and poplar wood - Saeed Kazemi Najafi, Sadegh Maleki, Ghanbar Ebrahimi, Mohammad Ghofrani)

Alternatív olajalapú favédőszerek, az olívaolaj-ipar alacsony értékű termékeinek hasznosítása
(Forrás: Alternative oil-based wood preservatives utilising low-value products from the olive oil industry - Matthew Schwarzkopf, Andreas Treu, Viacheslav Tverezovskiy, Michael Burnard, Andreja Kutnar)

Az eukaliptusz innovatív szerkezeti felhasználása Dél-Afrikában

(Forrás: Innovative use of eucalyptus timber for structural applications in South Africa - Melanie Blumentritt, Marco Pröller, Brand Wessels)

A többrétegű parketták jövőbeli kihívásai – egy norvég esettanulmány
(Forrás: Future challenges for multi-layer parquet – a Norwegian case study - Karl-Christian Mahnert)

Lombosfa-technológiai Térkép Alsó-Ausztriában
(Forrás: Hardwood Technology Road Map in Lower Austria - Hansmann Christian, Frybort Stephan, Teischinger Alfred)

Poszter prezentációk
A nyárfa szárítása során keletkező kondenzációs termékek elemzése
(Forrás: Analysis of Condensation Products of Poplar Wood during a Drying Process - Kerstin Wagner, Hermann Huber Alexander Petutschnigg, Thomas Schnabel)

A magyarországi császárfa (Paulownia tomentosa) tulajdonságai

(Forrás: Wood properties of Hungarian cultivated Paulownia wood (Paulownia tomentosa) - Szabolcs Koman, Sandor Feher, Andrea Vityi)

Európai lombosok magasnyomású gőzölése
(Forrás: Heat pressure steaming of selected European hardwoods - Tillmann Meints, Christian Hansmann)

Kiváló minőségű akácot (Robinia pseudoacacia L.) adó TURBO OBELISK nemesítése
(Forrás: Breeding of high quality timber producing black locust (Robinia pseudoacacia L.) TURBO OBELISK clonal variety group - István Bach, Bálint Pataki, Jenő Németh, Sándor Horváth, Kálmán Pogrányi)

Adalékanyag előállítás a faiparban
(Forrás: Additive manufacturing in wood industry - Levente Dénes)

Furnérbázisú szendvics panelek nyomószilárdsága
(Forrás: Compression strength of veneer based sandwich panels - Levente Dénes, Zsigmond Vas)

A hőkezelés hatása a kőris tulajdonságaira
(Forrás: An effect of a thermal treatment on selected properties of ash wood - Tomáš Andor, Rastislav Lagaňa)

A hőkezelt csertölgy és gyertyán kémiai és szerkezeti változásai – áttekintés és előzetes eredmények
(Forrás: Chemical and structural changes of heat treated Turkey oak and hornbeam – Overview and preliminary results - Norbert Horváth, Michael Altgen, Robert Németh, Holger Militz, Edina Preklet Joóbné)

Az előkezelés hatása a fa felületi tulajdonságaira és minőségére – áttekintés és előzetes eredmények
(Forrás: Effects of pre-treatment on wood surface properties and performance – Overview and

preliminary results - Csilla Csiha, Norbert Horváth, Rastislav Lagana, Robert Németh, Tomas Andor)

A természetes faanyag rostirányú tömörítésének körülményei

(Forrás: The solid wood crushing’s conditions - Mátyás Báder, Róbert Németh)

Cseppfolyósított keménypapír ragasztó lombosfa forgácslaphoz
(Forrás: Liquefied liquid container adhesive for hardwood particle board - Márk Majcher, Jakub Radoslaw Brózowski, Ágota Ott, Katalin Halász, Levente Csóka)

Pinosylvins – lehetséges biofinomított termék famaradékokból
(Forrás: Pinosylvins – potential biorefinery product from wood residues - Ida Poljanšek, Primož Oven, Viljem Vek, Stefan Willför)
Válogatás a ”Klímavédelem az erdészeten, megújuló anyagokon, okos technológiákon és környezeti nevelésen keresztül” konferencia anyagából
A szlovák csemetekertek távlati kilátásai a klímaváltozás fényében
(Forrás: The future prospects of the forest nurseries in Slovakia in the light of the changing climate - Peter Holík, Dagmar Bednárová, Miriam Sušková)

Az újratermelődő európai bükk (Fagus sylvatica L.) használata és szállítása: hogyan segíthetnek a származási kísérletek a faanyagtulajdonságok meghatározásában a klímaváltozás közben

(Forrás: Use and transfer of European beech (Fagus sylvatica L.) reproductive material: how could provenance trials help us to evaluate tree performance in a changing climate - Srđan Stojnić, Saša Orlović)

A csehországi csemetekertek pillanatnyi helyzete és távlati kilátásaik
(Forrás: The current situation of forest nurseries in the Czech Republic and future prospects - Ing. Přemysl Němec)

Genetikai kísérleteken alapuló erdőfelújító anyagok alkalmazási lehetőségei Lengyelországban 
(Forrás: Adaptability potential of forest reproductive material in Poland based on genetic trials - Dr. Jan Kowalczyk)

Alkalmazkodó erdő, alkalmazkodó erdőgazdálkodás
(Forrás: Adaptive forest, adaptive forest management - Dr. Attila Borovics, Dr. Ernő Führer, Dr. Csaba Mátyás)

Az erdőfelújító anyagok ellenőrzése az egyedüli európai piacon
(Forrás: Control of Forest reproductive material in the Single European Market - Dr. Monika Konnert)

Erdősítés kontra klímaváltozás
(Forrás: Afforestation contra climate change - Dr. Dušan Gömöry)

Erdőfelújítás: egy hatásos eszköz felkészülni a klímaváltozásra – erdősítési stratégia és klímaváltozás 2016 Sopron
(Forrás: Forest regeneration: an effective tool to prepare for climate change - afforestation strategy and climate change 2016 Sopron - Béla Kárpáti)

Szlavón tölgy ma és holnap
(Forrás: Slavonian oak today and tomorrow - Dr. Tibor Littvay)
